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亚速旺(上海)商贸有限公司.

上海市淮海中路755号新华联大厦东楼22层B座

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 蓝色丁腈手套 3.5G、4.5G.

SGS工作编号 :. SHHL2201002069CW - SH .

原产国 :. 中国.

样品接收日期 :. 2022年01月14日.

测试周期 :. 2022年01月14日 - 2022年01月20日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

Helen Liu 刘海鹏.

批准签署人. . .

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名.
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测试结果概要 ：.

测试要求. 说明.

符合.GB 4806.11-2016-感官(外观：色泽正常，无异臭、污物).

符合.GB 4806.11-2016-感官(浸泡液：迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异

臭等感官性的劣变).

GB4806.11-2016-总迁移量.. 符合.

GB4806.11-2016-高锰酸钾消耗量.. 符合.

GB4806.11-2016-重金属 (以Pb计).. 符合.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 材质

(客户提供).

描述.

SN1. SHA22-010232.001 丁腈橡胶.蓝色橡胶手套.

备注：

                 (1) mg/kg = 毫克每千克

                 (2) % = 质量百分比

                 (3) ℃= 摄氏度

                 (4) RL = 报告限

                 (5) ND = 未检出 ( < RL)

                 (6) < = 小于

GB4806.11-2016-总迁移量.

测试方法 :. GB 31604.8-2016。.

模拟液. 时间. 温度. 限值. 001. 说明.RL单位.

4% 乙酸（V/V）.. 10.40.℃.0.5.hr(s). 符合..3.0. 3.5..mg/dm².

10% 乙醇（V/V）.. 10.40.℃.0.5.hr(s). 符合..3.0. ND..mg/dm².

备注 :.

(1) 测试条件和模拟液由客户指定。

(2) mg/dm²= 毫克每平方分米.

GB4806.11-2016-高锰酸钾消耗量.

测试方法 :. GB 31604.2-2016。.

模拟液. 时间. 温度. 限值. 001. 说明.RL单位.

蒸馏水.. 10.60.℃.0.5.hr(s). 符合..1.0. 3.7..mg/kg.

GB4806.11-2016-重金属 (以Pb计).

测试方法 :. GB 31604.9-2016 第一法。.

模拟液. 时间. 温度. 限值. 001. 说明.RL单位.

4% 乙酸（V/V）.. 1.60.℃.0.5.hr(s). 符合..-. < 1..mg/kg.

除非另有说明，此报告结果仅对测试的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.
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样品照片:.

SHAHG2201023201

SHA22-010232.001 .

SHAHG2201023201

.

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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